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通过 NiOx(:Cu)+SAM 空穴传输双层将粗糙的 RTP 吸收剂集成到 CIGS-钙钛矿单片串联中 - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927024823000697
[bookmark: _Toc2]Article summary:
1. 通过物理气相沉积 (PVD) 和快速热处理 (RTP) 制造的 CIGSe-钙钛矿串联太阳能电池，可以实现 >20% 的效率。
2. 低温溅射 NiO x :Cu 在 CIGSe-钙钛矿串联中的首次集成，NiO x :Cu + SAM 实现了 270 mV 和 21.8% 的 V oc和FF 提升。
3. 最高的 PCE 为 21.6%（内部测量），在 1.08 cm 2的电池面积上，使用 NiO x :Cu + SAM 作为 HTL 获得。
[bookmark: _Toc3]Article rating:
May be slightly imbalanced: The article presents the information in a generally reliable way, but there are minor points of consideration that could be explored further or claims that are not fully backed by appropriate evidence. Some perspectives may also be omitted, and you are encouraged to use the research topics section to explore the topic further.
[bookmark: _Toc4]Article analysis:
本文是一篇关于如何将 RTP 吸收剂集成到 CIGS-钙钛矿单片串联中的文章，文章中介绍了三种不同的 HTL 材料和其在 CIGSSe- 钙钛矿串联太阳能电池中的应用。
本文显然是一份权威性、可信度和可靠性很强的文章，因为它包含了大量有关材料、方法、实例和数据的详尽信息。此外，作者还对所使用材料进行了详尽考察并提出了相关理论分析。此外，作者还对所使用材料进行了详尽考察并提出了相关理论分析。
然而，本文也存在一定的偏见和不客观性。例如：作者会选择特定材料或方法来说明他们想要表达的意思而不去考虑其他可能存在的选择。此外，作者也未能对所使用方法或材料之间存在的差异进行详尽分析或彻底考量风险因素。此外，作者也未能平衡呈现受影响方和影响方之间存在的差异或不合理之处。
因此，尽管本文是一份很好、很详尽、很有权威性、可信度和可靠性的文章；但是也存在一定的偏见、片面性、无根据之处以及未能平衡呈现受影响方与影响方之间存在差异或不合理之处。
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· RTP 吸收剂集成 CIGS-钙钛矿单片串联
· HTL 材料应用 CIGSSe- 钙钛矿串联太阳能电池
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· HTL 材料应用 CIGS-钙钛矿单片串联
· RTP 吸收剂集成 CIGS-钙钛矿单片串联效率
· HTL 材料应用 CIGS-钙钛矿单片串联效率
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